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福建省高速公路隧道路面改建工程

竣工质量鉴定报告
一、项目基本情况

福建省高速公路隧道路面改建工程是将我省运营高速公路中的长深高速弓鱼至岩前段、沈海高速、福银高速、厦蓉高速、京台高速闽浙界至弓鱼段、泉南高速、宁上高速（福安连接线）、福州绕城高速西北段、福州机场高速、福州南连接线、南惠高速、福银高速和平连接线等21个运营路段（合同段）隧道水泥路面改建为沥青混凝土路面的工程，总改建隧道路面长度约为514542.77延米，改建路面面积约为447.78万平方米。工程概算总投资5.6785亿元。

项目路面改建工程于2012年7月开工，2015年12月完成改建和交工质量检测工作并投入试运营。

项目建设单位为龙岩龙长高速公路有限公司等21个单位，主要参建单位详见附表1。

二、工程质量鉴定工作依据

（一）《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）；

（二）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交通运输部交公路发[2010]65号）；

（三）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）；

（四）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》(闽交建〔2016〕188号)；

（五）项目有关的施工设计图、变更设计图、竣工图、施工与监理单位的竣工资料以及其它有关技术文件；

（六）项目有关的交工验收会会议纪要、交工验收证书以及其它与交工验收的有关文件。
三、实体复测、外观检查、内业资料审查

（一）路面实体检测

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》，建设单位委托福建省高速公路达通检测有限公司于2018年6月至8月对全线隧道改建路面进行定期检测见表1。
      表1：2018年路面实体定期检测结果表

	序号
	合同段
	检测项目
	平均值
	合格率
	序号
	合同段
	检测项目
	平均值
	合格率

	1
	龙岩龙长
	平整度
	1.49
	88.10 
	12
	三明泉三
	平整度
	1.43
	92.33 

	
	
	车辙
	2.62
	99.78 
	
	
	车辙
	3.88
	96.66 

	
	
	横向力
	56
	80.91 
	
	
	横向力
	56
	74.44 

	2
	龙岩漳龙
	平整度
	1.48
	82.54 
	13
	三明永武
	平整度
	1.46
	90.32 

	
	
	车辙
	2.94
	100.00 
	
	
	车辙
	3.5
	97.06 

	
	
	横向力
	57
	92.06 
	
	
	横向力
	63
	87.10 

	3
	龙岩永武
	平整度
	1.56
	85.77 
	14
	福泉高速
	平整度
	1.51
	88.24 

	
	
	车辙
	2.61
	98.78 
	
	
	车辙
	3.32
	100.00 

	
	
	横向力
	64
	95.91 
	
	
	横向力
	56
	100.00 

	4
	罗宁高速
	平整度
	1.67
	100.00 
	15
	福州福银
	平整度
	1.31
	90.61 

	
	
	车辙
	3.84
	100.00 
	
	
	车辙
	3.79
	95.08 

	
	
	横向力
	68
	100.00 
	
	
	横向力
	64
	84.18 

	5
	南平浦南
	平整度
	1.38
	92.08 
	16
	福州罗长
	平整度
	1.47
	86.05 

	
	
	车辙
	5.66
	92.42 
	
	
	车辙
	4.84
	100.00 

	
	
	横向力
	61
	87.87 
	
	
	横向力
	55.61
	87.79 

	6
	福银二期
	平整度
	1.43
	82.35 
	17
	福州绕城
	平整度
	1.33
	95.63 

	
	
	车辙
	3.11
	98.73 
	
	
	车辙
	2.46
	100.00 

	
	
	横向力
	59
	88.24 
	
	
	横向力
	56
	85.25 

	7
	福银一期
	平整度
	1.46
	85.15 
	18
	机场二期
	平整度
	1.47
	81.82 

	
	
	车辙
	5.98
	90.00 
	
	
	车辙
	3.15
	96.23 

	
	
	横向力
	60
	86.14 
	
	
	横向力
	57
	83.64 

	8
	宁德福宁
	平整度
	1.2
	95.05 
	19
	漳州漳龙
	平整度
	1.28
	90.56 

	
	
	车辙
	5.61
	97.14 
	
	
	车辙
	3.05
	99.44 

	
	
	横向力
	50
	81.93 
	
	
	横向力
	57
	84.44 

	9
	泉州南惠
	平整度
	1.93
	81.65 
	20
	漳州厦漳
	平整度
	1.9
	83.33 

	
	
	车辙
	4.96
	100.00 
	
	
	车辙
	5.35
	100.00 

	
	
	横向力
	59
	84.40 
	
	
	横向力
	60
	83.33 

	10
	泉州泉南
	平整度
	1.78
	83.38 
	21
	漳州漳诏
	平整度
	2.32
	80.43 

	
	
	车辙
	4.08
	97.86 
	
	
	车辙
	1.85
	100.00 

	
	
	横向力
	57
	81.23 
	
	
	横向力
	57
	88.04 

	11
	三明福银
	平整度
	1.15
	92.61 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	车辙
	3.96
	97.79 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	横向力
	58
	81.65 
	　
	　
	　
	　
	　


定期检测报告显示，在21个合同段中，车辙合格率均大于90%，平整度合格率均大于80%，横向力系数仅有1个合同段未大于80%，各指标定期检测结果基本保持稳定。按照《公路技术状况评定标准》评价结果显示：21个合同段的所有受检路段路面使用性能指数（PQI）均为优，沥青路面抗滑性能指数（SRI）均为优。
（二）外观检查

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》，建设单位组织相关单位按规定进行了外观质量检查。简要情况见表2。
    表2：工程外观质量检查情况表   

	序号
	检查

项目
	外观描述
	存在问题

	1
	路面
工程
	沥青路面平整密实，无明显变形松散、泛油等现象。
	沥青路面个别位置有裂缝、松散、坑槽现象等。

	2
	交安工程
	标线清晰，无明显脱落掉块等现场。
	个别标线出现花面、刮痕现象。


（三）内业资料审查
经抽查，该项目能够根据公路工程竣工档案管理的要求，对内业资料进行分类编排，编制的工程竣工文件内容基本完整、分类合理，目录清晰；质量保证资料基本齐全，资料反映的检查项目、频率、质量指标满足有关标准、规范要求；资料记录字迹清晰、内容较详细。但存在个别质保资料欠缺监理签字以及部分表单填写未完成等问题。
四、交工遗留问题及处理情况

项目路段建设单位根据交通部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发(2010)65号)精神,组织交工验收工作，并委托有资质的第三方检测单位进行交工检测，对交工验收遗留问题施工单位已经完成整改并以《关于漳龙高速公路（厦蓉高速公路）龙岩段隧道路面改建工程交工验收遗留问题整改情况的报告》（闽三顺工[2018]2号）等文件进行反馈，均已整改完成。
五、试运营期出现的问题及处理情况

通车试运营以来，所改建的路面结构稳定，未发现有影响正常运营的质量问题。对试运营期间出现的问题建设单位已及时组织处置完成，并分项组织监理、运营管理、养护等相关单位验收合格。
六、工程质量鉴定评分

（一）评分过程

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及交工验收前质量检测、2018年路面定期检测数据、工程外观质量检查、内业资料审查情况，对分部工程、单位工程、合同段和建设项目逐级进行质量评定。

（二）建设项目合同段评分

本项目21个施工合同段，共划分为41个单位工程，其中：路面21个单位工程，交通安全设施20个单位工程。
经评定，21个施工合同段中：15个合同段质量等级为优良，6个合同段质量等级为合格。41个单位工程中：35个单位工程质量等级为优良，6个单位工程质量等级为合格。
（三）工程质量鉴定结论

经鉴定，本项目工程质量鉴定得分为93.03分，建设项目工程质量等级为优良。建设项目及各合同段评分结果见附表2。
七、有关建议  

加强对全线路面和交通安全设施等的日常检查和监测，完善检查资料，加强分析，发现问题及时处理，确保工程质量稳定及行车安全。
附表：1.福建省高速公路隧道路面改建工程参建单位一览表
2. 福建省高速公路隧道路面改建工程竣工验收质量鉴定评分表
附表1

福建省高速公路隧道路面改建工程

参建单位一览表

	序号
	合同段
	项目路段
	建设单位
	施工单位
	监理单位

	1
	龙岩龙长
	厦蓉高速公路龙岩段（龙长）
	龙岩龙长高速公路有限公司
	福建省高速公路养护工程有限公司
	山东格瑞特监理咨询有限公司

	2
	龙岩漳龙
	厦蓉高速公路龙岩段（漳龙）
	龙岩漳龙高速公路有限公司
	福建省高速公路养护工程有限公司
	山东格瑞特监理咨询有限公司

	3
	龙岩永武
	长深高速公路龙岩段（永武）
	龙岩永武高速公路有限公司
	深圳市市政工程总公司
	山东格瑞特监理咨询有限公司

	4
	罗宁高速
	沈海高速公路罗宁段
	福建罗宁高速公路有限公司（股份公司）
	福建省高速公路养护工程有限公司
	湖北金恒通交通建设咨询监理有限公司

	5
	南平浦南
	京台高速公路南平段
	南平浦南高速公路有限责任公司
	福建省高速公路养护工程有限公司
	福建新路达交通建设监理有限公司

	
	
	长深高速公路南平段（浦南）
	
	
	

	6
	福银二期
	福银高速公路和平连接线
	南平福银高速公路有限责任公司
	福建省高速公路养护工程有限公司
	福建新路达交通建设监理有限公司

	7
	福银一期
	长深高速公路南平段（福银）
	
	福建省高速公路养护工程有限公司
	福建新路达交通建设监理有限公司

	8
	宁德福宁
	宁上高速公路福安连接线
	福建省福宁高速公路有限责任公司
	福建省高速公路养护工程有限公司
	福建路信交通建设监理有限公司

	
	
	福宁高速公路宁德段
	
	
	

	9
	泉州南惠
	南惠高速公路泉州段
	南惠高速公路有限责任公司
	福建省高速公路养护工程有限公司
	山东格瑞特监理咨询有限公司

	10
	泉州泉南
	泉南高速公路泉州段
	泉州泉三高速公路有限责任公司
	福建省高速公路养护工程有限公司
	山东格瑞特监理咨询有限公司

	11
	三明福银
	福银高速公路三明段
	三明福银高速公路有限责任公司
	福建省高速公路养护工程有限公司
	福建省三明永达公路工程监理咨询有限公司

	
	
	长深高速公路三明段（福银）
	
	
	

	12
	三明泉三
	泉南高速公路三明段
	三明泉三高速公路有限责任公司
	福建省高速公路养护工程有限公司
	福建省三明永达公路工程监理咨询有限公司

	
	
	长深高速公路三明段（三明北至吉山）
	
	
	

	13
	三明永武
	长深高速公路三明段（永武）
	三明永武高速公路有限责任公司
	福建省高速公路养护工程有限公司
	福建中交建设发展有限公司

	14
	福泉高速
	福泉高速公路
	福建省福泉高速公路有限公司（股份公司）
	福建省高速公路养护工程有限公司
	贵州科达公路工程咨询监理监理有限公司

	15
	福州福银
	福银高速公路福州段
	福州京福高速公路有限公司
	福建省高速公路养护工程有限公司
	福建中交建设发展有限公司

	16
	福州罗长
	沈海高速公路福州段
	福州罗长高速公路有限公司
	福建省高速公路养护工程有限公司
	福建中交建设发展有限公司

	17
	福州绕城
	福州绕城高速公路
	福州绕城高速公路有限责任公司
	福建省高速公路养护工程有限公司
	福建省交通建设工程监理咨询有限公司

	18
	机场二期
	福州机场二期高速公路
	福州机场二期高速公路有限公司
	福建省高速公路养护工程有限公司
	业主自行监理

	19
	漳州漳龙
	厦蓉高速公路漳龙漳州段
	漳州市漳龙高速公路有限责任公司
	福建省高速公路养护工程有限公司
	青海交通建设监理试验检测咨询有限公司

	20
	漳州厦漳
	沈海高速公路厦漳漳州段
	漳州市厦漳高速公路有限责任公司
	福建省高速公路养护工程有限公司
	青海交通建设监理试验检测咨询有限公司

	21
	漳州漳诏
	沈海高速公路漳诏段
	漳州市漳诏高速公路有限公司
	福建省高速公路养护工程有限公司
	青海交通建设监理试验检测咨询有限公司


附表2

福建省高速公路隧道路面改建工程竣工验收

质量鉴定评分表

	序号
	合同段
	施工单位
	实得分
	投资额(万元)
	实得分×投资额
	质量等级
	备注

	1
	龙岩龙长
	福建省高速公路养护工程有限公司
	96.63 
	3476.5582
	335943.5747
	优良
	　

	2
	龙岩漳龙
	福建省高速公路养护工程有限公司
	94.65 
	1021.5389
	96690.24301
	优良
	　

	3
	龙岩永武
	深圳市市政工程总公司
	96.14 
	3597.9215
	345895.1662
	优良
	　

	4
	罗宁高速
	福建省高速公路养护工程有限公司
	98.82 
	35.0599
	3464.743059
	优良
	　

	5
	南平浦南
	福建省高速公路养护工程有限公司
	96.10 
	5165.5914
	496418.5769
	优良
	　

	6
	福银二期
	福建省高速公路养护工程有限公司
	96.23 
	1078.6436
	103795.7986
	优良
	　

	7
	福银一期
	福建省高速公路养护工程有限公司
	96.35 
	1620.6722
	156150.8692
	优良
	　

	8
	宁德福宁
	福建省高速公路养护工程有限公司
	94.04 
	3958.8791
	372301.0332
	优良
	　

	9
	泉州南惠
	福建省高速公路养护工程有限公司
	76.43 
	1428.3809
	109172.3089
	合格
	　

	10
	泉州泉南
	福建省高速公路养护工程有限公司
	82.00 
	3880.8577
	318215.685
	合格
	　

	11
	三明福银
	福建省高速公路养护工程有限公司
	95.54 
	3922.8957
	374795.8852
	优良
	　

	12
	三明泉三
	福建省高速公路养护工程有限公司
	96.12 
	5007.3518
	481294.1719
	优良
	　

	13
	三明永武
	福建省高速公路养护工程有限公司
	95.36 
	1037.8154
	98964.69256
	优良
	　

	14
	福泉高速
	福建省高速公路养护工程有限公司
	89.88 
	267.1521
	24011.25832
	合格
	　

	15
	福州福银
	福建省高速公路养护工程有限公司
	89.76 
	2284.6706
	205067.007
	合格
	　

	16
	福州罗长
	福建省高速公路养护工程有限公司
	89.67 
	1754.2011
	157298.2867
	合格
	　

	17
	福州绕城
	福建省高速公路养护工程有限公司
	89.95 
	1610.3236
	144849.3904
	合格
	　

	18
	机场二期
	福建省高速公路养护工程有限公司
	92.10 
	699.3874
	64411.49568
	优良
	　

	19
	漳州漳龙
	福建省高速公路养护工程有限公司
	94.48 
	1587.4608
	149983.5615
	优良
	　

	20
	漳州厦漳
	福建省高速公路养护工程有限公司
	91.79 
	53.85
	4942.678509
	优良
	　

	21
	漳州漳诏
	福建省高速公路养护工程有限公司
	95.38 
	847.3796
	80819.04989
	优良
	　

	项目工程质量鉴定得分
	=
	∑[单位工程得分×单位工程投资额]
	=
	93.03

	
	
	∑单位工程投资额
	
	

	建设项目工程质量等级
	优良
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